
2020.04.13

空   白1件 (P1/1)

2020.04.07

TF904096

防護衣

┌───────────────────────┬─────────────────────┬────────────┐　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　試　驗　結　果　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　├──────────┬──────────┤試　驗　方　法　　　　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　 1　　　　　│　　　　 2　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　
├───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤　　
│水壓法防水性(cmH2O)　　　　　　　　　　　　　 │　　　 220.3　　　　│　　　 216.2　　　　│CNS 14798 T5019-2004 5.7│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│CNS 10460 L3201-2007　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│5.1 A2法　　　　　　　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│水壓上升速率:　　　　　 │　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│60± 3cmH2O/min　　　　　│　　
├───────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤　　
│衝擊滲透法防水性　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　 0　　　　　│　　　　 0　　　　　│CNS 14798 T5019-2004 5.8│　　
│(g)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│CNS 14801 T4042-2004　　│　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│環境條件:25℃,61%RH　　 │　　
└───────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: PRO-TEX 7050　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

恆儀發展股份有限公司(U0087)

104 台北市南京東路二段111號11樓7區



2020.04.13

空   白1件 (P1/2)

2020.04.07

TF904097

防護衣

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├───────────────────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│爆破強力(kPa)　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　 234.4　　　　　　　　　│CNS 14798 T5019-2004 5.3│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│CNS 12915 L3233-2010　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│6.16.1 Mullen type　　　│　　　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│斷裂強力　　　　　　　│縱向　　　　　　　　　│　　　　　　　　 104.5　　　　　　　　　│CNS 14798 T5019-2004 5.2│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(N)　　　　　　　　　 │橫向　　　　　　　　　│　　　　　　　　　76.9　　　　　　　　　│CNS 12915 L3233-2010　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│6.12.1(2)抓式法　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│速度:30± 1cm/min,CRE　　│　　　
├───────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│撕裂強力　　　　　　　│縱向　　　　　　　　　│　　　　　　　　　28.3　　　　　　　　　│CNS 14798 T5019-2004 5.5│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(N)　　　　　　　　　 │橫向　　　　　　　　　│　　　　　　　　　44.8　　　　　　　　　│CNS 12915 L3233-2010　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│6.15.4 梯形法　　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│速度:20± 1cm/min,CRE　　│　　　
├───────────┴───────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│縫合強力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　 *82.4　　　　　　　　　│CNS 14798 T5019-2004 5.4│　　　
│(N)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│CNS 8150 L3142-1981 6.1 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│速度:30± 1cm/min,CRE　　│　　　
├───────────────────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│透濕性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　7085　　　　　　　　　│CNS 14798 T5019-2004 5.6│　　　
│(g/㎡．24hrs)　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│CNS 12222 L3233-2009　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│5.1.1　　　　　　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│(CaCl2)40℃X90% RH　　　│　　　
└───────────────────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: "*"表示斷裂發生於布上，數據僅供參考。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: PRO-TEX 7050　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

恆儀發展股份有限公司(U0087)

104 台北市南京東路二段111號11樓7區
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